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Resumen

En el área de la odontología rehabilitadora es 
muy común para el odontólogo clínico encon
trarse con pacientes que sufrieron pérdida de 
piezas dentarias a temprana edad. Esto trae con
sigo la rápida reabsorción ósea y  su dificultad para 
la realización de una prótesis completa que cum
pla con los requisitos mínimos funcionales. 
Gracias a la evolución de la implantalogía como 
medio de soporte ha cambiado en gran medida la 
condición del odontólogo frente al problema del 
paciente totalmente desdentado.
El objetivo es abordar una de las nuevas tendencias 
de la odontología en la cual la prótesis completa 
se encuentra soportada por un Barra m icrofre
sada que le brinda gran estabilidad, retención y 
capacidad satisfactoria para la transmisión de las 
fuerzas generadas en las funciones normales de 
la cavidad bucal.

Palabras claves
Prótesis sobre implante - Sobredentadura - 
Implantes D entarios - Retención Friccional.

Abstract

In the area of the rehabilitadora odontolgy 
the clinical odontólogo is very common to be 
with patients w ho suffered lost of dental pieces 
to early age. Th is brings w ith himself the fast bony 
reabsorción and its difficulty fo r the accomplish- 
ment of a complete prótesis that fulfills the func- 
tional minimum requirements.

Thanks to the evolution of implantalogia like 
means of support to changed to a great extent
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the condition of the odontólogo as opposed to to 
the problem of the totally toothless patient.
The  objective is to approach one of the new ten- 
dencies of the odontolgy in which the complete 
prótesis is supported by micromilled Barra that 
offers great stability, retention and satisfactory 
capacity him fo r the transmission of the forces 
generated in the normal functions of the buccal 
cavity.

Key Words
Prosthesis on implant - overdenture - tooth 
implants - retention Friccional.

Resumo

Na área do odontologia restauradora o odon
tólogo clínico é muito comum ser com pacientes 
que sofreram perdido de partes dentais para enve- 
lhecer cedo. Isso leva á reab so rb o  óssea rápida 
ea dificuldade de fazer uma dentadura completa, 
que atende aos requisitos mínimos funcionais. 
Gragas á evolugao da implantalogía como um meio 
de suporte mudou muito a condigao do dentista 
antes que o problema de pacientes edéntulos.
O  objetivo é aproxim ar uma das tendencias 
novas do odontolgy em qual o prótesis completo 
é suportado perto micromilled Barra que oferece 
a estabilidade grande, a retengao e a capacidade 
satisfatória ele para a transmissao das forgas gera- 
das nas fungóes normais da cavidade oral.

Palavras Chave
Em overdenture - implante de próteses - implan
tes dentários - retengao friccional.

Introducción

Tradicionalmente los pacientes totalmente 
desdentados utilizaban prótesis completas con
feccionadas en acrílico, que asentaban directa
mente sobre la mucosa alveolar de los maxilares 
tanto superior como inferior, lo cual acarreaba 
con el tiempo y a consecuencia de la reabsorción 
ósea de ambos maxilares la falta de adaptación, fi
jación y  movilidad de las prótesis confeccionadas. 
En la actualidad el problema de los pacientes to 
talmente desdentados se soluciona en gran me
dida con las sobre dentaduras que son prótesis 
completas diseñadas sobre maxilares que han 
sido rehabilitados con implantes osteointegrados.

Para aumentar el éxito del tratamiento se creó 
una estructura que se ubica entre la prótesis y 
los implantes llamadas Barras micro fresadasl. 
Las mismas son barras coladas de Crom o-Níquel 
con una inclinación de 0 grados entre sus paredes 
que pasa por un proceso de micro fresado que le 
da gran exactitud dimensional que se traduce en 
un aumento de la estabilidad y  retención para la 
estructura protésica y  es por ello que el paciente 
la siente como dentaduras fijas.

Imagen 1. Se observa la Barra microfresada y a los 
tornillos que corresponden a cada implante.

Imagen 2. Se observa la rielera encargada de brin
darle mayor retención a la barra.
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Esta barra es atornillada entre los implantes y  so
bre ella actúa una supra estructura que va inclui
da dentro de la resina acrílica de la sobredenta
dura llamada meso estructura. Además presenta 
cuatro ranuras verticales dos a ambos lados lo 
cual le permite tener una trayectoria de inser
ción correcta a través de sus pernos de platino 
los cuales van soldados a la meso estructura au
mentando aún más su retención friccional2.

Imagen 3.Vista Interna de Prótesis completa supe
rior de acrílico con meso estructura.

Imagen 4.Vista desde oclusal a la prótesis superior. 
Obsérvese a la estructura metálica correspondiente 
a la meso-estructura.

El resultado de la utilización de una barra micro- 
fresada son prótesis con máxima retención, esta
bilidad y  estética con m enor complejidad y  costo 
que una prótesis fija sobre implantes3.

Caso Clínico

El presente caso fue realizado en un paciente 
de sexo masculino, de 55 años de edad que con
currió a la clínica del doctor Daniel A . Pira en la 
ciudad de Corrientes Capital.
El motivo de la consulta era la falta de comodidad 
en la utilización de la prótesis completa que por
taba en el maxilar superior.
Luego de realizar un estudio exhaustivo de la 
cavidad bucal y  general del paciente, se decidió 
que la realización de una sobredentadura sería 
necesario para poder devolverle retención y  es
tabilidad a la prótesis.
Para la realización de esta terapéutica era inelu
dible la colocación de implantes dentarios de tal 
forma que podamos utilizarlos como soporte de 
la barra microfresada.
A l paciente se le implantaron, con criterio  proté
sico, un número de seis implantes en el maxilar 
superior, ajustándose a las condiciones óseas del 
medio.

Imagen 5. Se observa al maxilar totalmente edentu- 
lo con los 6 implantes dentarios.
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Transcurrido el período de osteointegración se 
empezaron a tom ar las impresiones definitivas 
las cuales poseen una relevante importancia ya 
que las mismas nos van a transferir la posición 
exacta de los seis implantes en boca.

Imagen 6. Rx. Panorámica. Obsérvese los seis implan
tes en el hueso maxilar donde se diseñara la barra mi- 
crofresada y cuatro implantes en el hueso mandibular 
con su respectiva barra.

Esta impresión se realiza preferentemente con la 
confección de una cubeta individual que poste
riorm ente se perfora a nivel de la emergencia de 
los implantes. La impresión propiamente dicha se 
realizó con silicona pesada y  liviana con la técnica 
de doble impresión (sugerida por la Cátedra de 
Clínica de Prótesis I) con la cual se consigue ma
yo r exactitud del terreno. Luego la impresión se 
envía al laboratorio dental para continuar con la 
de la futura barra.
Imagen 6. Barra microfresada colocada en boca. Ob
sérvese la buena relación con los tejidos blandos.

Técnica de Laboratorio Una vez obtenido el 
modelo máster o también conocido como mo
delo de trabajo se realiza un zócalo de nivelación 
y  el eje de inserción con la platina móvil del fresa- 
dor puesta a cero grado, se establece la altura de 
la barra con el registro y  antagonista a continua
ción se recorta la altura de los uclas y  se reducen 
en perímetro, luego se unen entre sí con una fina 
carga de Acrílico  Rojo Duralay a modo de alma 
de refuerzo y  luego se encera con cera específica 
de fresado orgánica6,7.
Se comienza el fresado con la fresa selecciona
da (paralelometría y  cronom etría) en sentido 
anti horario a 12000 revoluciones por minuto, 
variable dependiendo de varios factores, una vez 
acabado el fresado aproximadamente 4 horas de 
trabajo dependiendo de la habilidad del técnico 
y  de la longitud de la futura barra, se colocan los 
bebederos y  se realiza el investimento del aro, 
se precalienta a 980° C . y  se hace el colado en la 
inductora.
Una vez que alcanzó tem peratura ambiente se 
desarma el aro se enarena a 3 bar de presión con 
oxido de aluminio se cortan los bebederos y  se 
prueba en los modelo máster.

Se coloca en el fresador con el zócalo ante
riorm ente realizado y  se comienza la rectifica
ción del metal con una fresa multifilo homologa a 
la seleccionada para el fresado, siempre lubricado
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Imagen 6. Se observa desde arriba a la barra micro- 
fresada atornillada al modelo máster.

con óleo de ballena dando por finalizada la rec
tificación.
Se prueba en clínica, es decir en la boca del pa
ciente para luego hacer la sobre estructura.
En el mismo modelo máster se aplica vaselina só
lida sobre la barra y luego se sopletea con aire 
a 6 bar de presión y  luego con duralay se re
cubre toda la superficie otogándole un espesor 
uniforme para luego term inarle con un acabado 
en cera.
Posteriorm ente se realiza el protocolo de enves
tido, colado, desarme y  acabado que se corres
ponde al mismo que el de la barra anteriorm ente 
explicado.

Discusión

Para rehabilitar a un paciente totalmente des
dentado, en la actualidad, el odontólogo cuenta 
con diferentes opciones como ser prótesis com 
pleta convencional, prótesis removibles sobre 
implantes de diferentes diseños con respecto a 
su retención, y  prótesis fijas diseñadas sobre im
plantes, pero creem os que la barra microfresada 
posee varios puntos a su favor con respecto a 
las otras técnicas. Coincidiendo con lo planteado 
Vicente Jimenez - Lopez (et al)5 las sobredenta
duras soportadas sobre implantes mejoran sig
nificativamente el confort, la función y  la eficacia 
masticatoria en comparación con las dentaduras 
completas.
Según Cranin (et al)4 Las sobredentaduras son

prótesis recomendadas para muchos tipos de sis
temas de implantes, y  son relativamente fácil de 
utilizar y  económicas, nosotros estamos de acuer
do con lo señalado anteriormente ya que nos 
brinda una alternativa más para el tratamiento. 
Con respecto a las prótesis completas conven
cionales la barra microfresada nos brinda gran 
cantidad de retención y  seguridad para el pacien
te acompañado de una gran disminución del ta
maño de la misma.
Por otro lado realizar una prótesis fija sobre im
plantes en un desdentado total conlleva una téc
nica minuciosa y  difícil de realizar, además de un 
aumento considerado en los costos.
Renouard et al.3 Sostiene en su análisis clínico que 
4 o más de cuatro implantes colocados con cri
terio  protético en el maxilar superior nos brinda 
un terreno ideal para nuestra futura barra como 
ocurre en nuestro caso clínico.
De todos modos el proceso de realización de la 
barra microfresada es complejo y necesita de un 
laboratorista especializado en el tema, es por eso 
que consideramos importante la buena relación 
entre el odontólogo y  el técnico de laboratorio 
para la realización de la misma.

Conclusiones

En térm inos generales la utilización de la barra 
microfresada como terapéutica rehabilitadora en 
desdentados totales le brinda al odontólogo una 
opción considerablemente buena.
Su buena retención, que se traduce en una se
guridad para el paciente al realizar las funciones 
normales de la cavidad bucal y  su buena resolu
ción protética desde el punto de vista estético, 
son algunas de las ventajas de la misma.
Su elevado costo y  su precisa técnica de realiza
ción son algunos de los puntos a tener en cuenta 
para la elección del tratamiento.
Lo verdaderamente importante de la rehabilita
ción de la cavidad bucal por medio de la coloca
ción de implantes es que los mismos deben ser 
utilizados con criterio  protético, esto último es 
lo que nos va a determ inar logros a largo plazo, o 
dicho de otra manera a la hora de la cirugía “ hay 
que tener el bisturí en la mano y  la prótesis en 
la cabeza” .
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Imagen 7. Prótesis completa superior sobre barra microfresada en oclusión.
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