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Resumen:
Objetivo: Evaluar la variación del valor o luminosidad de resinas utilizadas en coronas provisorias en el tiempo.
Metodología: Estudio experimental in vitro de dos resinas para provisionales: resina polimetilmetacrilato y resina Bisacrilica, donde se 
evaluó el valor o luminosidad en el tiempo, entendido como la propiedad de distinguir un color claro de un oscuro o uno blanco a uno 
negro en todos sus matices. Se utilizaron 20 discos de resinas (Duralay®- Protemp IV 3M ESPE®) de 20 mm de diámetro y 2 mm de 
espesor divididos en dos grupos de diez especímenes de cada resina.
Se realizaron dos tomas de color, a las 24 hs y a los 7 dias a fin de analizar el valor o luminosidad. Las muestras fueron 
almacenadas en agua destilada para su hidratación 24 hs en estufa a 37°, posteriormente se realizó la toma del color con el 
colorímetro Konica Minolta (Japan), registrando *l correspondiente al valor del color (luminosidad) de las resinas. Los datos fueron 
registrados en una planilla confeccionada a tal fin y posteriormente analizados estadísticamente con un nivel de significación 
estadístico <0,05.
Resultados: Se observó en la resina bisacrilica un valor *l 73,53 a las 24 hs y a los 7 días con un *l 72,66 con una diferencia de 0,87 
entre ambos registros y en la resina polimetilmetacrilato con un *l 73,71 y a los 7 días con un *l 73,61 con una diferencia de 0,1. La 
resina bisacrilica obtuvo valores estadísticamente significativos a los 7 días.
Conclusión: Se observó que el valor o luminosidad disminuyo en ambas resinas en el tiempo evaluado, siendo la resina bisacrilica la 
que sufrió mayores cambios.
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